KUZELOVE PRUZINY - TLK

Prevedenie:

Zaverné zavity prihnuté - nebrusené

Material:

EN10270-1.SH,1.1200-Uhlikova akost
EN10270-3,1.4310-Nerez

Objednavanie:

Tlaéna kuZelova pruzina TLK xxx (katalégové Cislo);
povrchova Uprava, pocet kusov, material.

N- material NEREZ

SH — materidl uhlikova akost

SH PD — material uhlikova akost — pozinkovany drét
SH ZN - material uhlikova akost + pozinkovanie
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. - - celkovy
priemer vonkajsi vonkajsi N
Katalégové cislo drotu priemer priemer v!aoc,e t
d (mm) De (mm) Di (mm) , c'lnnych
zavitov nt (-)
TLK 0,3x6-2,1x6x5 0,30 6,00 2,10 5,00
TLK 0,3x6-2,1x9x6 0,30 6,00 2,10 6,00
TLK 0,3x6-2,1x12x7,2 0,30 6,00 2,10 7,20
TLK 0,3x6-3x6X5 0,30 6,00 3,00 5,00

TLK 0,3x6-3x9x6,2 0,30 6,00 3,00 6,20

volna
dlzka

LO (mm)

6,00
9,00
12,00
6,00
9,00

maximalna

sila

Fn (N)

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

. R
maximalna .
2 linearna
dizka :
T tuhost
(N/mm)
1,21 0,191
2,13 0,159
3,72 0,133
1,01 0,153
1,80 0,123

SR Material
(8)
0,034 EN 10270-3-1.4310
0,041 EN 10270-3-1.4310
0,049 EN 10270-3-1.4310
0,038 EN 10270-3-1.4310
0,047 EN 10270-3-1.4310
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